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Expositionsgefahrdung: Sechswertiges Chrom

Beschreibung:

Als Reaktion auf die Meldung eines Herstellers flihrte
ein Midstream-Unternehmen eine Expositionsbewertung
fir sechswertiges Chrom an einem zuvor nicht
identifizierten Ort durch. Bei dieser Bewertung wurde
festgestellt, dass Kontrollen erforderlich sind, um eine
Uberexposition zu verhindern.

Das in rostfreiem Stahl enthaltene Chrom kann sich als
Riickstand auf den auBeren und manchmal auch auf
den inneren Motor- oder Turbinenkomponenten
ablagern. Bei diesem Chrom handelt es sich um
sechswertiges Chrom (¢¢*), das krebserregend und
sensibilisierend auf Haut und Atemwege ist. Es bildet
sich, wenn Metall in einer oxidierenden oder korrosiven
Umgebung mit kalziumoxidhaltigen Materialien wie
Gewindedichtmitteln oder Isolierungen in Kontakt
kommt. Die Bildung von ¢¢* nimmt bei erhohten
Temperaturen zu und erscheint oft als gelber oder
weiBer Ruckstand auf Motorenteilen und angrenzenden
Isolationsflachen.
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Chromriickstande auf dr Isolierung

Bildquelle: Caterpillar Information Bulletin

Was ist schief gelaufen?

e Das Vorhandensein dieser Riickstande und die Art
ihrer Entstehung waren bis vor wenigen Jahren
nicht bekannt.

e  Der Rickstand kann oft mit Schwefel
verwechselt werden und ist mit typischen
Natriumlampen schwer zu erkennen.

e Eine Exposition kann auftreten, wenn der
Ruckstand bei Arbeiten wie Probenahmen,
Wartungsarbeiten oder HeiBarbeiten wie
Schleifen und SchweiBen aufgewirbelt wird.

e Zu den Expositionswegen gehoren Einatmen,
Hautkontakt und Verschlucken.

e  Fir Cr® gelten sehr niedrige Grenzwerte fir die
Exposition in der Luft, z. B. 0,0002 m¢/m3 oder
0,01 me/m3_ je nach Gerichtsbarkeit.

Ergriffene
MaBnahmen/Empfehlungen:

e Stellen Sie fest, ob in lhrem Betrieb Komponenten
aus rostfreiem Stahl in Verbindung mit
kalziumoxidhaltigen Materialien und erhohten
Temperaturen vorhanden sind.

e Umsetzung eines Expositionskontrollplans (ECP)
zum Schutz des Personals, wenn Cré+haltige
Ruckstande vermutet oder bestatigt werden.

e Fuhren Sie visuelle Inspektionen und Tests
(Wischproben oder kolorimetrische Abstriche) auf
das Vorhandensein von €ré+ durch,

e  Durch die Verwendung eines 10%igen Zitronen-
oder Ascorbinsdaure-Wasser-Seifen-Gemischs kann
das sechswertige Chrom in ca. 15 Minuten in seine
dreiwertige Form (¢3*) umgewandelt werden, die
weniger giftig ist und, wenn sie nass ist, weniger
wahrscheinlich in die Luft Ubertragen wird. Stellen
Sie sicher, dass das Saure-Wasser-Seifen-Gemisch
vom Metall entfernt wird, um die Bildung von
Chromruckstanden zu vermeiden.

e  Wenn Sie mit Chromrickstanden in Beruhrung
kommen, verwenden Sie personliche
Schutzausriistung wie Atemschutzmasken mit
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P100-Filtern, Einweganziige und Nitrilhandschuhe
in Verbindung mit guten HygienemaBnahmen.
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Energie Sicherheit Kanada Ressourcen:

° Programm zur Kontrolle chemischer Gefahren
e Ausarbeitung eines Expositionskontrollplans Sicherheitsbulletin
. Leitfaden "Fit for Duty

Andere Ressourcen:

o Energie UK: Hexavalentes Bulletin - Zusammenfassung der Sicherheit

e  HRSG-Forum, David Addison, Hexavalentes Chrom in GuD-Kraftwerken - Prasentationsvideo

e Caterpillar Informationsbulletin: Hexavalentes Chrom in Motoren

e NIOSH-Kriterien fur eine Empfehlungsnorm fur eine berufsbedingte Exposition gegeniiber sechswertigem

Chrom Helfen Sie der Industrie, indem Sie Ihre Erfahrungen aus einem Vorfall weitergeben. Reichen Sie lhre

Sicherheitswarnung ein.

https://www.energysafetycanada.com/Legal
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